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Выполнен анализ адекватности методики анализа профилей рентгеновских дифракционных
максимумов углеродных материалов, заключающейся в разделении на компоненты соответст-
вующие нескольким фазам. Установлено, что результаты разделения зависят от начальных
допущений и не могут служить доказательством реального существования в углеродных мате-
риалах различных фаз. Экспериментальная проверка существования нескольких фаз в угле-
родных материалах, заключающаяся в наблюдении дифракционных максимумов высоких по-
рядков, также показала отсутствие метастабильных фаз. Разделение на компоненты
соответствующе турбастратному углероду и графиту обосновано только при анализе дифрак-
ционных линий углеродных материалов, в которых протекает каталитическая графитация.
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